Tabela 1. Ztoza o zasobach udokumentowanych, zarejestrowanych, szacunkowych i perspektywicznych

NAZWA ZtOZA . _ Zasoby zloza w tonach lub _ Rodzaj Miejsce
Miei A Rodzaj kopaliny m?3 Stan Ztoze o opracowa przechpwyw
jscowosé A :
Numer zloza gléwnej Zastosowanie Zagospo| znaczeniu nia ania
na mapie Klasyfikacja . kopaliny gtéwnej i il -darowa-| 1-przemy- [ geologiczno Jopracowania
s070l0aiczna Kopaliny wg inwentar. | wg Bilansu nia stowym | - ztozowego arch.
9 towarzyszace geologicznej| zasoboéw zloza |2-lokalnym Rok Numer
opracowania| archiwalny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I ~JAWOR” bentonity przemyst chemiczny 342900t 360 000 t N 1 dokumentacja| Arch. UW
JAWOR Jawor, Chomentow Trzeciorzed (ziemie odbarwiajgce) kat. B kat. A+B+C1 1964 Kielce
przemyst odlewniczy bilansowe, opracowanie
CK nie wystepujg (masy formierskie) 17500 t kat. bez numeru
C1 bilansowe
Il SLIPA” wapienie, wapienie - w przemysle | 107 194 000 t| 249 167 000 N 1 dokumentacja| Arch. UW
LIPA Lipa, Jawor wapienie z wapienniczym: gat. 01-04, kat. C1 t* 1990 Kielce
marglami klasa 1-2,wapienie margliste| bilansowe, [kat. Ci. kat Cz opracowanie
K Jura goérna i margle - w przemysle 203931 000t| bilansowe, bez numeru
————————————————————— cementowym jako surowiec kat. C2
nie wystepujg |wysoki do produkcji klinkieru| bilansowe
cem. oraz do prdukciji: wg bilansu
- kruszyw do betonéw marki zasobow z
30, 20, 10 2010r. *
- kruszyw drogowych klasy
L, 11, 1l
- kruszyw famanych dla bud.
drogowego klasy 11, I, IV
11 ,CHOMENTOW"” wapienie - do produkciji kruszyw pole A 308 192 000 t N 1 dokumentacja| Arch. UW
CHOMENTOW/| Chomentéw - pole B Jura gorna tamanych do betonéw klasy | 137 210 000 t kat. C2 1979 Kielce
A, B Chmielowice, [ -=----m-mmemmmememee- 110, czesciowo 210, 400 kat. C2 bilansowe D.1l/157
Chomentdw - pole A | nie wystepujg - do produkciji kruszyw bilansowe
tamanych dla drogownictwa pole B
CK klasy Il, czesciowo l'i lll |170 982 000 t
kat. C2
bilansowe
\Y ,SOBKOW” piaski - jako piasek nieptukany do | 26 476 100t | 26 476 000 t N 1 dokumentacja| Arch. UW
SOBKOW Sobkow Czwartorzed produkcji betonow kat. C2 kat. C2 1976 Kielce
- jako piasek nieptukany do | bilansowe bilansowe D.VI/211
CK nie wystepuja zapraw i wypraw
- jako piasek ptukany do
betonéw, zapraw i gtadzi
Y ,SOBKOW 84” wapienie - w przemysle 83021000t | 83021 000t z 1 dokumentacja| Arch. UW
SOBKOW 84 | Sobkéw, Wierzbica Jura gorna wapienniczym, hutniczym, kat. C1 kat. C1 1985 Kielce
chemicznym jako kamien kl. | bilansowe bilansowe D.111/188
CK nie wystepuja | gat. 02 33623 000t kat. C1
- w przemysle cementowym, |kat.C1 w filarze| bilansowe
cement biaty ochronnym
- do produkcji kredy bilansowe
technicznej ,\W”
VI ,SOKOLOW wapienie, - do produkcji wapna 54 455000t | 54 455000t N 1 dokumentacja| Arch. UW
SOKOLOW GORNY” wapienie budowl. gat. Il i do produkcji kat. C1 kat. C1 1962 Kielce
GORNY Sokotéw Gérny margliste i wapna rolniczego | - lll gat., | bilansowe D.I/37
margle dla przemystu
CK Jura gorna cukrowniczego, dla
------------------- przemystu hutniczego | - 1I
nie wystepujg gat.
- do produkcji cementu i
wapna rolniczego
i +BRZEGI” torf niski surowiec nie odpowiedni ze | 666 000 m?3 - - - ocena Arch. UW
ztoze tworzg 4 pola Czwartorzed wzgledu na wysoka pozabilansow perspektyw Kielce
0 powierzchni 109 ha popielno$¢ e surowcowych | opracowanie
nie wystepujg dla woj. 1967 | bez numeru
VIII A SWOJKOWIEC - wapienie - w budownictwie do 232 000 000 t - N 2 dokumentacja| Arch. UW
obszar I’ Jura gérna produkcji kruszyw tamanych zasoby kompleksowa Kielce
Sokotéw G., Siedlce | -------------------- - do produkciji ksztattek szacunkowe dla KOESW
nie wystepujg budowlanych, wapna 1986
niegaszonego
VIl B SNVOJKOWIEC - jw. 57 000 000 t - N 2 jw. j-w.
obszar II” - dla przemystu zasoby
Wierzbica, Wojkowiec cementowego szacunkowe
- do produkcji wapna
niegaszonego
- do produkciji blokéw i
ksztattek budowlanych
IX A -5 TANIEWICE (VI)” piaski, gliny, | surowiec nieodpowiedni dla obszar - - - sprawozdanie| Arch. UW
Wierzbica rumosz skat ceramiki budowlane;j negatywny ze z badan dla Kielce
podtoza wzgledu na cegielni D.lIl/27
Czwartorzed maig 1968
ity migzszosc¢
Jura serii ilastej
nie wystepujg
IXB +STANIEWICE (lll)" |piaski, gliny, jw. - - - jow. jw.
Staniewice rumosz skat j-w.
podtoza
Czwartorzed

nie wystepujg




1 2 3 4 5 6 9 10
IXC S TANIEWICE (1) piaski, rumosz jw. obszar - jw. jw.
Staniewice skat podioza negatywny ze
Czwartorzed wzgledu na brak
serii ilastej
nie wystepujg
IXD +STANIEWICE (ll)” piaski, rumosz jw. j-w. - jw. j-w.
Staniewice skat podioza
Czwartorzed
nie wystepuja
IXE ~STANIEWICE (IV)” gliny, ity jow. jw. - jw. jw.
Staniewice Czwartorzed
nie wystepujg
IXF S TANIEWICE (V)” gliny pylaste do produkc;ji cegty petnej 450 000 m3 - j-w. jw.
Staniewice, Czwartorzed klasy 100
Chomentéw
nie wystepujg
X +~STANIEWICE” wapienie, - do produkciji kruszyw dla | nie okre$lono - sprawozdanie| Arch. UW
Staniewice, wapienie drogownictwa, kolejnictwa wielkosci z badan Kielce
Wierzbica margliste - jako kamien tamany zasobow zwiadowczyc | D.III/166
Jura gérna - surowiec dla przemystu | perspektywiczny h
wapienniczego i ch 1980
nie wystepujg cementowego
XI +STANIEWICE” ity szare, itowce |surowiec nie odpowiedni ze obszar - sprawozdanie| Arch. UW
Staniewice Jura gérna wzgledu na zig jakosé¢ negatywny ze z badan Kielce
wzgledu na ztg zwiadowczyc | D.II/127C
- jakos¢ surowca h
1972
Xl +~STANIEWICE” ity - do produkc;ji cegty 1 499 600 m? - orzeczenie z | Arch. UW
Staniewice Jura - ewentualnie dla przemystu zasoby prac Kielce
cementowego szacunkowe rozpoznawcz D.11/1976
- ych
1970
Xl LKORYTNICA” ity do produkcji wyrobéw 285 200 m3 - sprawozdnie | Arch. UW
Jawor, Chomentow Trzeciorzed ceramiki budowlanej Z prac Kielce
badawczych D.II/171
- dla woj.
1984
XIV A +KORYTNICA ity bentonitowe, - do produkcji ziem obszar | - sprawozdanie| Arch. PG
- JAWOR” bentonity odbarwiajgcych 1500000t Z prac Kielce
XIV B Korytnica, Jawor, Trzeciorzed - do produkciji ptuczki obszar I zwiadowczyc Nr 1369
Lipa wierniczej i koagulatu 200 000 t h dla woj.
nie wystepujg glinowego 1988
XV ,CHOMENTOW” wegiel brunatny ca 500 000 t - opracowanie | Arch. UW
Chomentéw Trzeciorzed (wg J. surowcowe Kielce
Czarnockiego z 1965 oprac. bez
nie wystepujg okresu numeru
przedwojennego)
XVI SLIPA 1”7 wapienie wapienie - w przemysle 46410000t |46 410 000 Dokumentacija Arch.
Lipa, Jura gérna wapienniczym: gat. 01-04, kat. C, t geologiczna | Marszatka
————————————————————— bilansowe, kat. Cy 2009 Woj. Swiet.*’
nie wystepuja 29543000t |bilansowe,
kat. C» 29 543 000
bilansowe t
kat. C,
bilansowe
XVII ~Chomentoéw 1” wapienie wapienie - produkcja 326383tys.t | 32638,3 Dokumentacja Arch.
Jura gérna kruszyw tamanych dla kat. C4 tys. t geologiczna | Marszatka
———————————————————— drogownictwa budownictwa bilansowe kat. Cy 2013 Woj. Swiet.*?
nie wystepujg bilansowe
XVIII LBRZEGI” piaski budownictwo, drogownictwo| 2424,12 tys. t 242412 Dokumentacja Arch.
Brzegi | -e--emmeeeeeeeeeeee- kat. Cy tys. t kat. geologiczna | Marszatka
bilansowe Cs 2015 Woj. Swiet.
bilansowe
XIX ,SOKOtOW- wapienie jurajskie| przemyst wapienniczy, 6801,42tys. t | 6801,42 Dokumentacja Arch.
KOLONIA” | —mmmmmmmmmmmeeeeeee produkcja kruszyw kat. C1 tys. t kat. loqi Marszatka
- ) ) geologiczna A
Sokotéw Gorny famanych bilansowe C1 Woj. Swiet. **
bilansowe 2011

Opracowano na podstawie ,Inwentaryzacji zt6z kopalin i uje¢ wéd podziemnych z uwzglednieniem ochrony srodowiska na terenie gminy Sobkéw w wo;.

kieleckim” oraz dokumentacji geologicznej ztoza ,Lipa 1*"i,Chomentow 1” *2, ,Brzegi” i ,Sokotow Kolonia” **,

*1 zapis wprowadzony zmiang Nr 1 "Studium...”
*2 zapis wprowadzony zmiang Nr 2 "Studium...”

*4

zapis wprowadzony zmiang Nr 4 ,Studium...”




